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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – обеспечить студенту необходимый уровень подготовки для решения професси-

ональных задач в области сварки специальных сталей и сплавов при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Физика, 

Высшая математика, Химия, Основы информационной культуры, Материаловедение и ТКМ, 

Технология конструкционных материалов, Электротехника и электроника, Источники пита-

ния для сварки, Технология сварки плавлением, Технология контактной сварки, Контроль ка-

чества сварных соединений, Теория сварочных процессов, Специальные методы сварки. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 - умением использо-

вать стандартные сред-

ства автоматизации про-

ектирования при проекти-

ровании деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответ-

ствии с техническими за-

даниями 

Знать: 

- способы автоматизированного проектирования сварных со-

единений 

Уметь: 

- оценивать свариваемость (технологическую прочность) спе-

циальной стали или сплава, при использовании принятой тех-

нологии сварки и назначенного сварочного материала; 

 подбирать сварочное и вспомогательное оборудование, 

позволяющее наиболее оптимально реализовать принятую тех-

нологию сварки в соответствие с техническими заданиями; 

- оценивать и прогнозировать эксплуатационные свойства свар-

ных соединений специальных сталей и сплавов с помощью ав-

томатизации проектирования, полученных с использованием 

конкретной технологии сварки. 

Владеть:  

-стандартными средствами автоматизации проектирования 

оценки свариваемости (технологической прочности) различных 

групп специальных сталей и сплавов; 

- методами оценки и прогнозирования эксплуатационных 

свойств сварных соединений специальных сталей и сплавов, по-

лученных с использованием конкретной технологии сварки. 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать технологи-

ческую и производствен-

ную 

документацию с исполь-

зованием современных 

инструментальных 

Знать: 

 - классификацию специальных сталей и сплавов; 

 - свойства, назначение и условия работы основных групп спе-

циальных сталей и сплавов; 

 - характерные сложности, возникающие при сварке конкретных 

групп специальных сталей и сплавов. 

Уметь: 



  

средств   - рационально назначать способ сварки, набор операций, поря-

док и условия их выполнения, обеспечивающие получение ка-

чественного сварного соединения деталей и узлов из специаль-

ной, стали или сплава;  

 - подобрать сварочный материал для выполнения сварки изде-

лия из специальной стали или сплава в зависимости от приня-

того способа сварки, эксплуатационных требований к изготов-

ляемому изделию и особенностей принятой технологии сварки. 

Владеть: 

- навыками разработки технологии сварки конкретных групп 

специальных сталей и сплавов, с учётом специфики сваривае-

мых материалов; 

- правилами и алгоритмом выбора способа для сварки специаль-

ных сталей и сплавов с учётом эксплуатационных требований к 

изделию и условий производства;   

- правилами и алгоритмом подбора сварочных материалов для 

сварки конкретной специальной стали или сплава. 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной 

работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр Объем, ч. Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наименова-

ние оценочного сред-

ства) 

Модуль 1. 

Введение.  Ос-

новные понятия  

 

Лек. 

 

 

 

 

Ср. 

Введение 

Тема 1.1. Понятие о специальных сталях и сплавах, 

эффективность их применения. Цели и задачи дис-

циплины. Основные классы рассматриваемых специ-

альных сталей и сплавов, их физические и химиче-

ские характеристики и связь с условиями эксплуата-

ции. 

Самостоятельная работа. 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

0,5 

 

 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

- 

Модуль 2.  

Сварка высоко-

прочных сталей 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

 

 

 

Тема 2.1. Высокопрочные стали. Классификация, со-

став, свойства 

Самостоятельная работа. 

Тема 2.2. Особенности сварки высокопрочных ста-

лей 

Самостоятельная работа. 

Тема 2.3. Холодные и горячие трещины в соедине-

ниях высокопрочных сталей. Пути предупреждения 

образования трещин 

Самостоятельная работа. 

Тема 2.4.  Рекомендации по сварке и приёмы сварки 

высокопрочных сталей 

Самостоятельная работа. 

Практическая работа № 1. Влияние режима и тех-

ники сварки на механические свойства сварного со-

единения из высокопрочных низколегированных 

сталей 

9 

 

9 

9 

 

9 

9 

 

 

9 

9 

 

9 

 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

0,5 

 

 

8 

0,5 

 

6 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

 

- 

Тесты 

 

- 

 

 

 

Лаб. Лабораторная работа № 1. Влияние режима и тех-

ники сварки на механические свойства сварного со-

единения из высокопрочных низколегированных 

сталей 

9 

 

2 15 - отчет и проверка знаний 

по итогам занятий 

Модуль 3. 

Сварка жаро-

прочных сталей 

и сплавов 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

Тема 3.1. Основные определения, классификация и 

свойства жаропрочных сталей 

Самостоятельная работа. 

Тема 3.2. Основные марки, состав и свойства тепло-

устойчивых сталей 

Самостоятельная работа. 

9 

 

9 

9 

 

9 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной 

работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр Объем, ч. Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наименова-

ние оценочного сред-

ства) 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

Ср. 

Тема 3.3. Общие вопросы сварки теплоустойчивых 

сталей и сплавов 

Самостоятельная работа. 

Тема 3.4. Способы сварки теплоустойчивой стали. 

Самостоятельная работа. 

9 

 

9 

9 

9 

0,5 

 

8 

0,5 

8 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

- 

 Лаб. 

 

 

 

 

Пр. 

 

 

Пр. 

Лабораторная работа № 2. Влияние скорости охла-

ждения на механические свойства сварного соедине-

ния из высокопрочных и низколегированных тепло-

устойчивых сталей 

 

Практическая работа №1. Разработка, карты техно-

логического процесса сварки.  

 

Практическая работа №2. Разработка, карты техно-

логического процесса сварки.  

9 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 отчет и проверка знаний 

по итогам занятий 

 

 

 

Отчет по ПР. 

 

 

Отчет по ПР. 

Модуль 4.  

Сварка высоко-

легированных 

сталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

Лек. 

 

Ср. 

 

 

Тема 4.1. Классификация и область применения вы-

соколегированных сталей 

Самостоятельная работа. 

Тема 4.2. Особенности сварки аустенитных сталей 

 

Самостоятельная работа. 

Тема 4.3. Горячие трещины в высоколегированных 

аустенитных сталях 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 4.4. Коррозионная стойкость сварных соедине-

ний хромоникелевых сталей. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4.5. Способы сварки аустенитной стали 

 

Самостоятельная работа. 

Тема 4.6. Высокохромистые мартенситные, мартен-

ситно-ферритные и ферритные стали 

Самостоятельная работа. 

9 

 

9 

9 

 

9 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

9 

 

9 

 

 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

0,5 

 

8 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 

 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 

Тесты 

 

- 

 

 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной 

работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр Объем, ч. Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наименова-

ние оценочного сред-

ства) 

Лек. 

 

 

Ср. 

Тема 4.7. Сварка мартенситных и мартенситно-фер-

ритных сталей. Сварка ферритных высокохромистых 

сталей 

Самостоятельная работа. 

9 

 

 

9 

 

0,5 

 

 

8 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Тесты 

 

 

отчет и проверка знаний 

по итогам занятий 

 ПА Промежуточная аттестация 9 0,25 40 - Итоговое тестирование 

Вопросы к зачету  Контроль Зачет 9 3,75 - 

Итого:  144 100 

 



5. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются информационные технологии дистанцион-

ного обучения, видеофильмы, онлайн лабораторные работы. Используется дистанционное те-

стирование для оценки степени усвоения материала. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной 

деятельности: изучение лекционного материала, выполнение практических и лабораторных 

работ, самостоятельных заданий с использованием компьютера.  

 



 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

9 ПК-6 Тестовые задания №1-500 

Вопросы к зачету №1-60 

Отчет по лабораторным работам 

№1…4 

9 ПК-12 Тестовые задания №1-500 

Вопросы к зачету №1-60 

Отчет по практическим работам  

№ 1…4 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1. Выполнение практических работ № 1,2 
(наименование оценочного средства) 

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий) 

1. Получить у преподавателя задание, содержащее марку свариваемого материала, толщину 

свариваемых элементов в зоне сварки, тип сварной конструкции, характерный размер кон-

струкции (при необходимости), конфигурацию швов, характеристику производственных усло-

вий.  

2. Дать общую характеристику сплава, указанного в задании, и охарактеризовать область его 

применения. 

3. Привести физико-химические свойства сплава. 

4. Выявить и описать характерные сложности, присущие сварке указанного в задании сплава. 

5. Назначить мероприятия, позволяющие компенсировать или уменьшить негативное влияние 

на процесс сварки сложностей, указанных в пункте 4. 

6. Произвести выбор способа сварки. 

7. Произвести выбор сварочных материалов. 

8. Определить нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т. п.), предъявляющий требования к 

форме и размерам подготовки кромок под сварку и параметрам готового шва. Выполнить чер-

тёж свариваемых кромок с указанием параметров подготовки и сборки кромок под сварку и 

параметров готового шва. 

9. Подобрать оптимальные значения параметров режима сварки. 

10. Произвести назначение дополнительных технологических мероприятий (предварительный 

подогрев, последующая термообработка и т. д.) в зависимости от технологических свойств 

сплава и условий сварки. 

11. Спроектировать дополнительные приспособления и технические устройства (защитная ка-

мера-насадка, подкладной элемент и т. п.), необходимые для получения качественного свар-

ного соединения. 

12. Сформулировать технологические требования к сварке. 

13. Заполнить форму карты технологического процесса сварки.  

 

Темы заданий для выполнения практических работ № 1,2 

№ варианта Материал Толщина S, мм Количество спосо-

бов сварки 

1 12Х18Н10Т 10 3 



 

2 10ХСНД 12 3 

3 08Х22Н6Т 16 3 

4 12ГНЗМФ АЮР ДР-СШ 20 3 

5 10Х21Н6М2Л 30 3 

6 10Х2М1А-Ш 40 3 

7 09Г2С 50 3 

8 12Х2МФСР 80 3 

9 15ХМ 8 3 

10 12ГН2МФАЮ 12 3 

11 09Х14Н19В2БР 16 3 

12 15X28 20 3 

13 08X13 30 3 

14 18Х12ВМФБР 40 3 

15 15Х18СЮ 50 3 

16 15ХМ 80 3 

17 12ХМ 100 3 

 

Требования к оформлению практических работ: 

Отчет (или протокол) по практической работе оформляется в электронном виде. Поля 

должны быть не менее 25 мм слева и 15 мм справа, сверху и снизу. Листы, начиная со второго, 

должны быть пронумерованы. Первым оформляется титульный лист. На следующей странице 

формулируются цель работы и описывается ход работы, приводятся (если требуется) фор-

мулы, расчетные соотношения и результаты расчетов (экспериментов) в виде таблиц, рисун-

ков и графиков. В соответствии с полученными результатами делаются выводы об выполне-

нии задания. Нумерация пунктов, таблиц, схем, рисунков и графиков сквозная. 

 

Процедура оценивания практической работы. 

При приеме практической работы оценивается: полнота проведения литературного об-

зора, корректность представленных технических решений, полнота оформления отчета и до-

стоверность полученных результатов, способность студента проводить анализ полученных ре-

зультатов и делать выводы, степень понимания и владения материалом. 

 

Критерии оценки: 

Задание оценивается max в 15 баллов, если: 

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 при разработке технологических процессов продемонстрированы способность исполь-

зовать современные инструментальны средства и умения выбирать основные и вспо-

могательные материалы и способы реализации основных технологических процессов; 

 получены ответы на контрольные вопросы по практической работе. 

 

Задание оценивается в 0 баллов, если: 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов; 

 при разработке технологических процессов не продемонстрированы способность ис-

пользовать современные инструментальны средства и умения выбирать основные и 

вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процес-

сов; 



 

 не получены ответы на контрольные вопросы по практической работе. 

 

7.2.2. Выполнение лабораторных работ № 1,2 
(наименование оценочного средства) 

Лабораторная работа № 1. Влияние режима и техники сварки на механические свойства 

сварного соединения из высокопрочных низколегированных сталей. 

Лабораторная работа № 2. Влияние скорости охлаждения на механические свойства 

сварного соединения из высокопрочных и низколегированных теплоустойчивых сталей. 

 

Требования к оформлению лабораторных работ: 

Отчет (или протокол) по лабораторной работе оформляется в электронном виде. Поля 

должны быть не менее 25 мм слева и 15 мм справа, сверху и снизу. Листы, начиная со второго, 

должны быть пронумерованы. Первым оформляется титульный лист. На следующей странице 

формулируются цель работы и описывается ход работы, приводятся (если требуется) фор-

мулы, расчетные соотношения и результаты расчетов (экспериментов) в виде таблиц, рисун-

ков и графиков. В соответствии с полученными результатами делаются выводы об выполне-

нии задания. Нумерация пунктов, таблиц, схем, рисунков и графиков сквозная. 

 

Процедура оценивания лабораторной работы. 

При приеме лабораторной работы оценивается: полнота выполнения опытов и экспери-

ментов, полнота оформления отчета и достоверность полученных результатов, способность 

студента проводить анализ полученных результатов и делать выводы, степень понимания и 

владения материалом. 

Критерии оценки: 

- работа оценивается max в 15 баллов, если: 

 работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 при разработке технологических процессов продемонстрированы способность исполь-

зовать современные инструментальны средства и умения выбирать основные и вспо-

могательные материалы и способы реализации основных технологических процессов; 

 получены ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе. 

- работа оценивается в 0 баллов, если: 

 работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов; 

 при разработке технологических процессов не продемонстрированы способность ис-

пользовать современные инструментальны средства и умения выбирать основные и 

вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процес-

сов; 

 не получены ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе. 

 

7.2.3. Тесты 
 (наименование оценочного средства) 

Комплект тестов и вопросов приведен на платформе РосДистант в курсе «Сварка спе-

циальных сталей и сплавов». 

 

Критерии оценки: 

 

Промежуточные тесты не оцениваются. 

 

 

 

 



 

7.2.4. Итоговое тестирование 
(наименование оценочного средства) 

 

Комплект тестов для итогового тестирования приведен на платформе РосДистант в 

курсе «Сварка специальных сталей и сплавов». 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальное количество баллов за итоговое тестирование – 40. Баллы начисляются 

пропорционально правильным ответам. 

 



 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

Отчеты, по практическим и лабораторным работам. К итоговому тестированию допус-

каются студенты, сдавшие отчеты по практическим и лабораторным работам.  

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр 9 

 

№ п/п Вопросы к зачету 

1 Стали и сплавы с особыми свойствами: определение основных понятий, 

обоснование необходимости применения подобных материалов, области их 

применения, основные группы сталей и сплавов с особыми свойствами. 
2 Определение высокопрочных и особо высокопрочных сталей. Назначение, 

характеристика свойств и пути достижение особых свойств высокопрочных 

сталей. Основные типы высокопрочных сталей. Характеристика сложностей, 

возникающих при сварке высокопрочных сталей. 
3 Основные марки высокопрочных сталей (как отечественных, так и зарубеж-

ных), их состав, свойства, системы легирования и способы обработки. 
4 Холодные трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образова-

ния, характер развития, виды холодных трещин. Пути предупреждения обра-

зования холодных трещин при сварке высокопрочных сталей. 
5 Горячие трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образования, 

пути влияния на склонность к образованию горячих трещин. 
6 Основные рекомендации по дуговой сварке высокопрочных сталей. 

7 Жаропрочные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свойства, их 

определения, область применения жаропрочных сталей и сплавов. Классифи-

кация жаропрочных сталей и сплавов. Характеристика жаропрочности от-

дельных групп жаропрочных сталей и сплавов. 
8 Жаропрочные теплоустойчивые стали: определение, виды теплоустойчивых 

сталей, области применения и условия работы теплоустойчивых сталей, хи-

мический состав характерных марок теплоустойчивых сталей и влияние ле-

гирующих элементов на свойства сталей. Характеристика свариваемости теп-

лоустойчивых сталей. 
9 Характеристика сложностей, возникающих при сварке теплоустойчивых ста-

лей. Пути улучшения свариваемости теплоустойчивых сталей. 
10 Особенности технологии сварки теплоустойчивых сталей: характеристика 

подготовки кромок под сварку (виды разделки кромок), общие вопросы тех-

ники сварки, необходимость и режимы предварительного подогрева, необхо-

димость и режимы послесварочной обработки и т.д.  
11 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами теплоустойчивых сталей 

(сварочные материалы, режимы, техника сварки и т.д.). 
12 Сварка теплоустойчивых сталей в среде защитных газов: основные способы, 

особенности и условия сварки). 
13 Высоколегированные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свой-

ства, их определения, область применения высоколегированных сталей и 

сплавов. Классификация высоколегированных сталей и сплавов. 



 

14 Высоколегированные аустенитные коррозионностойкие стали: состав, ти-

пичные марки, характеристика особых свойств, области применения, техно-

логические особенности сварки. 
15 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: определение, 

причины и механизм образования, характер развития. 
16 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: основные 

меры борьбы с горячими трещинами. 
17 Коррозионная стойкость сварных соединений хромоникелевых аустенитных 

сталей: классификация видов коррозионного разрушения сварных соедине-

ний, межкристаллитная коррозия (механизм коррозии, характерные при-

знаки поражения коррозией; причины МКК и её виды). 
18 Межкристаллитная коррозия сварных соединений хромоникелевых аусте-

нитных сталей: меры по снижению склонности к МКК (с чётким описанием 

механизма воздействия предлагаемых мер).   
19 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких ста-

лей: ручная дуговая покрытым электродом и сварка под флюсом (области 

применения, применяемые сварочные материалы, режимные особенности, 

технологические особенности способов сварки). 
20 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких ста-

лей: сварка в защитных газах плавящимся и неплавящимся электродом: об-

ласти применения, применяемые сварочные материалы, режимные особенно-

сти, технологические особенности способов сварки. 
21 Высоколегированные стали мартенситного класса: состав, типичные марки, 

характеристика особых свойств, области применения, способы сварки (обла-

сти применения, сварочные материалы и т.д.), особенности сварки и после-

сварочной обработки. 
22 Высоколегированные стали мартенситно-ферритного класса: состав, типич-

ные марки, характеристика особых свойств, области применения, способы 

сварки (области применения, сварочные материалы и т.д.), особенности 

сварки и послесварочной обработки. 
23 Сварка титана: характерные особенности сварки, свойства титана и его спла-

вов, классификация титановых сплавов и характерные марки. 
24 Замедленное разрушение титановых сплавов при сварке: сущность явления, 

причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
25 Порообразование при сварке титановых сплавов: сущность явления, при-

чины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
26 Дуговая сварка титановых сплавов в среде защитных газов: способы, приме-

няемые сварочные материалы, режимы, условия сварки. 
27 Алюминий и его сплавы: характеристика и свойства материалов, области 

применения сплавов, классификация сплавов алюминия с приведением ха-

рактерных марок. Общая характеристика сложностей сварки алюминия и его 

сплавов. Способы сварки. 
28 Сложности сварки алюминия и его сплавов, связанные с образованием окси-

дной плёнки на поверхности сплавов. Меры по уменьшению отрицательного 

влияния. 



 

29 Порообразование при сварке алюминия и его сплавов: сущность явления, 

причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
30 Дуговая сварка алюминия и его сплавов в среде защитных газов. 

31 Ручная дуговая сварка и автоматическая сварка под и по флюсу алюминия и 

его сплавов. 
32 Стали и сплавы с особыми свойствами: определение основных понятий, 

обоснование необходимости применения подобных материалов, области их 

применения, основные группы сталей и сплавов с особыми свойствами. 
33 Определение высокопрочных и особовысокопрочных сталей. Назначение, 

характеристика свойств и пути достижение особых свойств высокопрочных 

сталей. Основные типы высокопрочных сталей. Характеристика сложностей, 

возникающих при сварке высокопрочных сталей. 
34 Основные марки высокопрочных сталей (как отечественных, так и зарубеж-

ных), их состав, свойства, системы легирования и способы обработки. 
35 Холодные трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образова-

ния, характер развития, виды холодных трещин. Пути предупреждения обра-

зования холодных трещин при сварке высокопрочных сталей. 
36 Горячие трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образования, 

пути влияния на склонность к образованию горячих трещин. 
37 Основные рекомендации по дуговой сварке высокопрочных сталей. 

38 Жаропрочные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свойства, их 

определения, область применения жаропрочных сталей и сплавов. Классифи-

кация жаропрочных сталей и сплавов. Характеристика жаропрочности от-

дельных групп жаропрочных сталей и сплавов. 
39 Жаропрочные теплоустойчивые стали: определение, виды теплоустойчивых 

сталей, области применения и условия работы теплоустойчивых сталей, хи-

мический состав характерных марок теплоустойчивых сталей и влияние ле-

гирующих элементов на свойства сталей. Характеристика свариваемости теп-

лоустойчивых сталей. 
40 Характеристика сложностей, возникающих при сварке теплоустойчивых ста-

лей. Пути улучшения свариваемости теплоустойчивых сталей. 
41 Особенности технологии сварки теплоустойчивых сталей: характеристика 

подготовки кромок под сварку (виды разделки кромок), общие вопросы тех-

ники сварки, необходимость и режимы предварительного подогрева, необхо-

димость и режимы послесварочной обработки и т.д.  
42 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами теплоустойчивых сталей 

(сварочные материалы, режимы, техника сварки и т.д.). 
43 Сварка теплоустойчивых сталей в среде защитных газов: основные способы, 

особенности и условия сварки). 
44 Высоколегированные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свой-

ства, их определения, область применения высоколегированных сталей и 

сплавов. Классификация высоколегированных сталей и сплавов. 
45 Высоколегированные аустенитные коррозионностойкие стали: состав, ти-

пичные марки, характеристика особых свойств, области применения, техно-

логические особенности сварки. 



 

46 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: определение, 

причины и механизм образования, характер развития. 
47 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: основные 

меры борьбы с горячими трещинами. 
48 Коррозионная стойкость сварных соединений хромоникелевых аустенитных 

сталей: классификация видов коррозионного разрушения сварных соедине-

ний, межкристаллитная коррозия (механизм коррозии, характерные при-

знаки поражения коррозией; причины МКК и её виды). 
49 Межкристаллитная коррозия сварных соединений хромоникелевых аусте-

нитных сталей: меры по снижению склонности к МКК (с чётким описанием 

механизма воздействия предлагаемых мер).   
50 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких ста-

лей: ручная дуговая покрытым электродом и сварка под флюсом (области 

применения, применяемые сварочные материалы, режимные особенности, 

технологические особенности способов сварки). 
51 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких ста-

лей: сварка в защитных газах плавящимся и неплавящимся электродом: об-

ласти применения, применяемые сварочные материалы, режимные особенно-

сти, технологические особенности способов сварки. 
52 Высоколегированные стали мартенситного класса: состав, типичные марки, 

характеристика особых свойств, области применения, способы сварки (обла-

сти применения, сварочные материалы и т.д.), особенности сварки и после-

сварочной обработки. 
53 Высоколегированные стали мартенситно-ферритного класса: состав, типич-

ные марки, характеристика особых свойств, области применения, способы 

сварки (области применения, сварочные материалы и т.д.), особенности 

сварки и послесварочной обработки. 
54 Сварка титана: характерные особенности сварки, свойства титана и его спла-

вов, классификация титановых сплавов и характерные марки. 
55 Замедленное разрушение титановых сплавов при сварке: сущность явления, 

причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
56 Порообразование при сварке титановых сплавов: сущность явления, при-

чины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
57 Дуговая сварка титановых сплавов в среде защитных газов: способы, приме-

няемые сварочные материалы, режимы, условия сварки. 
58 Алюминий и его сплавы: характеристика и свойства материалов, области 

применения сплавов, классификация сплавов алюминия с приведением ха-

рактерных марок. Общая характеристика сложностей сварки алюминия и его 

сплавов. Способы сварки. 
59 Сложности сварки алюминия и его сплавов, связанные с образованием окси-

дной плёнки на поверхности сплавов. Меры по уменьшению отрицательного 

влияния. 
60 Порообразование при сварке алюминия и его сплавов: сущность явления, 

причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 

предупреждению. 
 



 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 

Семестр 

Форма проведе-

ния 

промежуточной 

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

9 Зачет 

(по накопитель-

ному рейтингу) 

«зачтено» 
Текущий рейтинг – 40 и более 

баллов 

«не зачтено» 
Текущий рейтинг – 0 - 39 бал-

лов 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1.  Смирнов И. В.  Сварка специальных сталей и сплавов  учеб. пособие 2019 Репозиторий 

ТГУ 

2.  С. В. Михайлицын, И. Н. 

Зверева, М. А. Шекшеев 

Сварка специальных сталей и сплавов  учебник 2020 ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. 1

. 

Смирнов И.В. Сварка специальных сталей и сплавов  лаб. практикум 2008 Репозиторий 

ТГУ 

 

2.  Табакин Е. М. Специальные методы сварки лаб. практикум 2012 Репозиторий 

ТГУ 

 

 



8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

1. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности: 

http://www1.fips.ru                                                                                    

2. Российский сервер патентной информации Европейского патентного ведом-

ства: http://ru.espacenet.com. 

3. WebofScience[Электронный ресурс]:мультидисциплинарная реферативная база 

данных. – Philadelphia: ClarivateAnalitics, 2016–. – Режим доступа: 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

4. Scopus[Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 

2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

5. Elibrary[Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 

2000–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 Windows: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

договор № 757 от 04.07.2018, срок дей-

ствия – бессрочно; 

контракт № 1653 от 14.12.2018, срок 

действия – бессрочно 

2 Office Standard: 

Office Stdandard 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Office Stdandard 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Office Stdandard 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

контракт № 690 от 19.05.2015, срок дей-

ствия – бессрочно 

 

договор № 757 от 04.07.2018, срок дей-

ствия – бессрочно 

 

контракт № 727 от 20.07.2016, срок дей-

ствия – бессрочно 

3 Mirapolis Human Capital Management лицензионный договор № 42/02/22-К от 

02.02.2022, срок действия – до 

31.08.2022 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, лабораторий, мастерских и др. объ-

ектов для проведения практических и лабо-

раторных занятий, помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся (номер ауди-

тории) 

Перечень основного оборудования 

1 

Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для проведения занятий текущего 

Экран телевизионный, ширма, прожектор на 

штативе. стол преподавательский, стул 

преподавательский, транспарант-перетяжка, 

системный блок . 



 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, лабораторий, мастерских и др. объ-

ектов для проведения практических и лабо-

раторных занятий, помещений для самосто-

ятельной работы обучающихся (номер ауди-

тории) 

Перечень основного оборудования 

контроля и промежуточной аттестации (УЛК-807). 

2 

Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций Учебная 

аудитория для проведения занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (УЛК-810) 

Экран телевизионный, ширма, прожектор на 

штативе. стол преподавательский, стул препо-

давательский, транспарант-перетяжка, си-

стемный блок . 

3 

Лаборатория "Проектирование и контроль сварных и па-

яных конструкций".Учебная аудитория для занятий лек-

ционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Учебная аудитория для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (А – 402) 

 

Столы моноблоки двухместные лавка-стул), 

стулья., рабочий стол с приборами, доска 

аудиторная (меловая), Макет сварного гори-

зонтального цилиндрического резервуара., 

Стенд с образцами сварки встык., мойка ме-

таллическая, Установка для определения 

остаточного давления, Муфельная печь МП-

2УМ , Установка для определения напряже-

ния в сварных швах, Твердомер ТК-14, Маг-

нитный  дефектоскоп ПДМ-70, Столы с образ-

цами для определения дефектов св.швов, 

Установка для оценки распределения сварных 

напряжений, Стеллаж с оборудованием, Уста-

новка для определения коррозии, Установка 

рентгеновская, Дефектоскоп МИРА-2Д, 

Стенд рентгеновских пленок сварных швов, 

Установка рентгеновская РУП-150, Макет 

сварки.стойки,  Макет установки для измере-

ния износа  СНВШ-1, Макет сварной балки. 

4 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(Г-401) 

Столы, стулья, компьютеры 

5 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(С-508) 

Доска аудиторная (меловая), столы учениче-

ские, стол преподавательский, стулья, стенды, 

шкафы. 

 


